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BULLETIN DU CIMENT
JUILLET 1969 37e ANNÉE NUMÉRO 19

Essai de fluage de dalles en
béton armé

Un élément de béton sollicité par une charge permanente se
déforme d'abord élastiquement au moment de l'application de la

charge. Puis la déformation augmente avec le temps et devient
plastique; c'est ce qu'on appelle le fluage du béton. Ce phénomène
se poursuit pendant un temps assez long et ne prend fin qu'après
des années. Le fluage du béton dépend de différents facteurs:

- Age du béton au moment de l'application de la charge.

- Humidité de l'air et température ambiante.

- Dimensions de l'ouvrage sollicité et grandeur de la charge.

- Granulometrie et structure minéralogique des granulats, genre
de ciment, dosage, facteur eau.'ciment, résistance du béton, etc.

Du 14 mars 1968 au 11 avril 1969, le LFEM* a exécuté des essais de

fluage de dalles en béton armé, et, pour comparaison, de prismes
en béton. Le but principal de ces essais était l'étude des déformations

sous charge permanente provoquant des tensions élevées.

* Laboratoire fédéral d'essai des matériaux, 8600 Dübendorf
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Fig. 1 Dalle en béton armé II.

Comme modèle d'essai, on a choisi deux dalles en béton armé dont
le comportement sous charge utile élevée devait être étudié sur
mandat de la Direction des constructions fédérales. Le dispositif
d'essai est illustré par les figures 1 et 2. Les caractéristiques
principales des modèles d'essai étaient les suivantes:
Dalles II et III
Longueur L 3,990 m Portée I 3,770 m

Largeur B 2,125 m

Epaisseur H 20 cm
Armature: Acier II, u 0,95% dans le sens de la portée
Résistance du béton: ßw28 450 kg/cm2

ßw365 520 kg/cm2
La figure 3 montre le coffrage et l'armature des dalles. Les essais
furent effectués à une température à peu près constante de 20°C

(variations 17°à25°C, l'humidité relative de l'air variant de45 à 75%).



Fig. 2 Dalle III et prismes sous compression axiale.
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Fig. 3 Coffrage et armature des dalles.

Les dalles placées dans les conditions de poutres à deux appuis
simples étaient chargées de la façon suivante:

Dalle II Dalle III
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Les tensions maxima calculées pour n 10 s'élevaient à:
ab 150 kg/cm2 ab 194 kg/cm2
ae 2780 kg/cm2 ae 3600 kg/cm2
Les tensions dans les prismes chargés au centre étaient de:
as 120 kg/cm2 pour prismes 12 x 12 x 36 cm
as 173 kg/cm2 pour prismes 10 X 10 x 36 cm



Le béton était âgé de 31 jours au moment de l'application de la
charge. Les résultats des mesures sont présentés graphiquement
aux figures 4 et 5. Ces courbes montrent l'évolution du fluage dans
le temps (y compris effet du retrait). A noter que les déformations
élastiques indiquées ne concernent que la charge d'essai p, alors
que les déformations par fluage se rapportent à la charge totale,
poids propre g plus charge d'essai p.

LFEM Dübendorf
A. Maissen, ing. dipi. EPF

Fig. 4 Courbes des déformations verticales (y) et des allongements (E) pour les dalles II et
III en fonction du temps. Temps en semaines, y: flèche au milieu de la portée.
E: allongement de l'acier au milieu de la portée.
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Fig. 5 Courbe des déformations par compression £D etes en fonction du temps, pour les
dalles II et III (en pointillé) et pour les prismes (en trait plein). Temps en semaines.
ED: Déformation par compressoin de la fibre supérieure au milieu de la portée.
Es: Déformation par compression des prismes chargés axialement.

Pour tous autres renseignements s'adresser au
SERVICE DE RECHERCHES ET CONSEILS TECHNIQUES DE L'INDUSTRIE
SUISSE DU CIMENT WILDEGG, Téléphone (064) 5317 71
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